FRAUSCHER
GEOLOGIE

Ingenieurgeologie | Geotechnik

Ingenieurgeologie
Geotechnik
Hydrogeologie
Baugrunduntersuchung

Geologe Mag. rer. nat.
Bernhard Frauscher

Beratender Ingenieur

Bergfeldstrale 23
84427 Sankt Wolfgang

Mobil: 0173 - 376 03 68
Tel.- 08081 - 9540 51
Fax: 08081-95 40 50

E-Mall: b.frauscher@frauscher.de
Internet: www.frauscher.de

Neubau LIDL mit Parkgarage und Partio Hausern
in Bruckmuhl, BWB

Auftraggeber :

Baugrundgutachten

Datum: 24.01.2020

Werndl & Partner Flurstrae GmbH & Co. KG, Spinnereiinsel 3 c,

83059 Kolbermoor



FRAUSCHER

Ingenieurgeologie
GEO‘LOG |‘Ek Geotechnik
Ingeneurgealogie | Geatechi - Hydrogeologie
Baugrunduntersuchung
Auftraggeber: Wernd| & Partner FlurstraRe GmbH & Co. KG, Spinnereiinsel 3 ¢, Kolbermoor  20.11.2019
Projekt: NB LIDL mit Parkgarage und Partio Hausern, BWB, Bruckmhl Seite 2
Auftraggeber: Werndl & Partner Flurstralle GmbH & Co. KG

Spinnereiinsel 3 ¢
83059 Kolbermoor

Projekt: Neubau LIDL mit Parkgarage und Partio Hausern
in 83052 Bruckmihl, Gewerbepark BWB

Auftrag vom: 11.07. 2019

Klarungsauftrag: Baugrunduntersuchung, Beurteilung der geplanten Grindung

Anlagen: Lageplan mit Aufschlusspunkten
Legende Bohrprofile
Profilschnitt KRB 1 - DPH 1 - KRB 2
Profilschnitt KRB 3 - DPH 1 - KRB 4
-8 Bohrprofile

Rammdiagramm DPH

= ©O© O A WO N -

0 Kornverteilungskurve

Frauscher Geologie

Ingenieurgeologie — Geotechnik Tel.: +49 (0) 80 81 95 40 51
Bergfeldstr. 23 mobil: +49 (0)173 37 60 368
84427 Sankt Wolfgang Email: b.frauscher@frauscher.de



FRAUSCHER

GEOLOGIE o
el et Hydrogeologie
Baugrunduntersuchung
Auftraggeber: Wernd| & Partner FlurstraRe GmbH & Co. KG, Spinnereiinsel 3 ¢, Kolbermoor  20.11.2019
Projekt: NB LIDL mit Parkgarage und Partio Hausern, BWB, Bruckmhl Seite 3
Inhaltsverzeichnis
Seite

LY A=Y = 1] = TS ET 0 ] o [ PP 4
2 Verwendete UNErIagen .........cooo oo e e e e e e e e e e e e 4
3 Standortsituation und BauvorNaben .................eeeiiiiiiiiiiiiii e 4
4 Durchgeflhrte UntersUChUNGEN ...........iiiiii e 5
5 BaugrundVverh8ItNISSE ..........uuuiiii i e aaaaaanan 6
5.1 GeO0logiSCNEr UDEIDICK .........ccveiveeeeeiiee ittt ettt e e eae e 6
5.2 BaugrundSCRICHTIUNG ........uuiiiiiiiiiiie s nnne 7
5.3 Grundwasserverhaltnisse und hydrologische Verhaltnisse............cccccooiiiiiiiiiniiiieieeeeen 8
6 Beurteilung deS BaAUGIUNGUES .........uuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiitiieeteis e ssse s snsnnsnsnnnes 9
6.1 Baugrund- und bautechnische Eigenschaften ............cccccoi e 9
6.2 BodenkenngrofRen und REChENWENE ...........cooiiiiiiiiiiiiiii e 11
7 Bewertung der UntersuchungsergebniSse...............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 12
7.1 Grundungstechnische BEWEIUNG .............eiiiiiiiiiiiiiiiie e 12
7.2 Grundung der Gebaude - BeEmessungSgroBeN. ...........ueeiiiiaiiiiiiiiiiiie e 12
8 Hinweise zur BauausfUNIUNG ........cooooiiiii e 14
8.1 Erstellen der Baugrube / Anforderung an die Grindungssohle...........ccccccceeeiiiiiiiiiiiiiiceeeeeen, 14
8.2 WaASSErNAItUNG ... e 15
8.3 Schutz der Bauwerke gegen Grund-/SICKErWASSEN ..........coovviviiiiiiiiiiiieicee e 15
8.4 Bewertung der Versickerungsfahigkeit.............cooouiiiiiiiiiii e 16
8.5 Homogenbereiche DIN 18300:2015-08, Wiederverwendung der Aushubmassen ................. 16
9 SChIUSSDEMEIKUNGEN.......ccooiiiiii i e et e e e e e e e e e s e e e 17
Frauscher Geologie
Ingenieurgeologie — Geotechnik Tel.: +49 (0) 80 81 95 40 51
Bergfeldstr. 23 mobil: +49 (0)173 37 60 368

84427 Sankt Wolfgang Email: b.frauscher@frauscher.de



FRAUSCHER S
GEO LOG'E ngenieurgeoliogie

Geotechnik
Hydrogeologie
Baugrunduntersuchung

Auftraggeber: Werndl & Partner FlurstraRe GmbH & Co. KG, Spinnereiinsel 3 ¢, Kolbermoor  20.11.2019
Projekt: NB LIDL mit Parkgarage und Partio Hausern, BWB, Bruckmhl Seite 4

e | Geotechnik

1 Veranlassung

Auf den Grundstiicken mit den Flurstliicknrn. 3332 und 3332/213, Gemarkung Bruckmuhl, Gewer-
bepark BWB 1 in 83052 Bruckmihl, Ortsteil Heufeldmuhle ist der Neubau des bestehenden LIDL,
mit Errichtung eines Parkhauses und die Errichtung von Partio Hausern geplant (siehe Anlage 1).
Zur Abklarung des Schichtaufbaus und der Griindungsfahigkeit des Untergrundes erteilte die
Werndl & Partner FlurstraRe GmbH & Co. KG den Auftrag Bodenuntersuchungen durchzufiihren

und die Baugrundverhaltnisse in einem Baugrundgutachten darzustellen.

2 Verwendete Unterlagen

Zur Ausarbeitung des Gutachtens wurden vom Bauherren die folgenden Arbeitsunterlagen zur

Verfligung gestellt:

[2.1] WFB_190324 Lidl.pdf, ErschlieBung, Anlieferung & Parken, Variante 1, Auer Weber,
Wernd| & Partner, Kolbermoor, per Email

[2.2] WFB_190324 Lidl.pdf, Schnitte Partio Hauser, Auer Weber, Werndl & Partner, Kolber-
moor, per Email

Des Weiteren wurden folgende Unterlagen verwendet:

[2.3] Geologische Karte von Bayern, M 1:500.000, Bayerisches Geologisches Landesamt, Min-
chen 1996

3 Standortsituation und Bauvorhaben

Das Baugrundstulck liegt in Bruckmdhl, im Ortsteil Heufeldmuhle, stdlich der Bahnlinie und nérd-
lich des Triftbaches, in der Talebene der Mangfall aus quartaren Schottern. Das Gelande im Be-
reich des Bauvorhabens weist eine flache, teils leicht wellige Morphologie auf. Die maximalen H6-

henunterschiede zwischen den Aufschllissen betragen bis zu etwa 0,49 m.
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Bei den geplanten Gebauden handelt es sich um ein vermutlich etwa 45 m langes und 35,0 m brei-
tes Parkhaus und um einen Laden mit einer Lange von vermutlich etwa 40 m und einer Breite von
20 m bis 40 m. Uber dem Parkhaus und dem Laden sind Partio Hauser geplant.

Das Griindungsniveau (UK Fundamente / Bodenplatten) des Parkhauses wird voraussichtlich
ein halbes GeschoR, etwa 1,7 m tief unter die Gelandeoberkante reichen, der Lidl wird nicht unter-
kellert und frostfrei bei etwa 1,2 m u. GOK bzw. auf frostunempfindlichem Schotter und teilweise in
weichen bis steifen Auelehmen gegriindet werden. Die Gelandeh6hen am Baugrundstiick befin-
den sich zwischen etwa 505,0 m und 504,5 m i. NN.

Eine konkret flr das Bauvorhaben zutreffende statische Bemessung lag zum Zeitpunkt der Gut-
achtenerstellung nicht vor. Die Absoluthohe des +/- 0,00 Niveaus ist nicht bekannt und sich wird

vermutlich auf etwa 504,5 m ii. NN befinden.

4 Durchgefuihrte Untersuchungen

Zur Erkundung der Untergrundverhéaltnisse nach DIN EN 1S022475-1:2007-01: Geotechnische
Erkundung und Untersuchung — Probenahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1:
Technische Grundlagen der Ausflhrung, wurden am 09.10.2019 vier Kleinrammbohrungen
(KRB) bis in Tiefen von 4,5 m unter Gelandeoberkante (GOK) ausgefiihrt. Diese direkten Auf-
schlusse lieferten Erkenntnisse zum Schichtaufbau und zu Grund- und Sickerwasserverhaltnissen.
Die Tiefenbereiche und die Art der erkundeten Béden sind in den Bohrprofilen nach DIN
4023:2006-02 in den Anlagen 3 bis 8 dargestellt. Die Benennung, Beschreibung und Klassifizie-
rung der aufgeschlossenen Béden erfolgte nach DIN EN ISO 14688-1:2018-05 und DIN 18196.

Die Lage der Bohransatzpunkte ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Lagerungsdichte/Konsistenz bzw. weitere Bodeneigenschaften und damit die Tragfahigkeit der
Bdden wurde an Hand von einer schweren Rammsondierung DPH nach DIN EN ISO 22476-2
mit einer Endtiefe von 5,0 m unter GOK erkundet beziehungsweise abgeleitet. Die Lage des An-
satzpunktes ist der Anlage 1 zu entnehmen, die Ergebnisse sind im Rammdiagramm nach DIN
4023 in den Anlagen 3, 4 und 9 dargestellt.
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Rammsondierungen gelten als indirekte Aufschliisse und werden mit genormtem Gerat ausgefiihrt. Unter gleichbleiben-
der Fallhéhe schlagt ein Rammbar eine Sonde mit genormter Spitze in den Untergrund. Gemessen wird die Schlagzahl
je 10 cm Eindringung (N1¢). Bei Kenntnis der Bodenart kann aus den N1o — Werten auf die Lagerungsdichte geschlossen
werden bzw. kénnen Korrelationen zwischen den Ergebnissen der Rammsondierung und geotechnischen Kenngréfien
erfolgen (DIN EN 1997-2:2010-10).

Die Zusammensetzung der Schotter wurde zudem im Labor an den Proben (L 1, 2,0 m bis 4,0 m
u. GOKund L 2, 2,0 m bis 4,0 m) mittels NaBsiebung nach DIN EN ISO 17892- 4 ermittelt, siehe
Anlage 10.

Die Wahl der Erkundungspunkte erfolgte unter Berlicksichtigung der Gelandeoberflache, der vor-
handenen Leitungen und moglicher Ansatzpunkte bzw. unter dem Gesichtspunkt einer gleichma-
Rigen Verteilung der Aufschlisse Uber das Gelande im Bereich der geplanten Bebauung. Erkennt-

nisse aus Baugrunderkundungen der anschlieRenden Grundstlicke wurden mit bericksichtigt.

Die Ansatzpunkte der Aufschliisse sind nach Lage und Hohe eingemessen worden. Als Héhenbe-
zugspunkt wurde die Oberkante eines Kanaldeckels nahe des Einganges zum LIDL mit einer

Bezugshohe von 100,0 m verwendet (siehe Foto).

5 Baugrundverhaltnisse

5.1 Geologischer Uberblick

Nach der Geologischen Karte von Bayern (siehe [2.3]) liegt das Baugrundstuck in einer Ebene aus
quartaren (altholozénen bis pleistozanen) Schottern (altholozéne Flul3schotter, spatwirmzeitliche
Schmelzwasserschotter) im Mangfalltal. Die Schotter sind im Bereich des Bauvorhabens etwa
10 m bis 15 m machtig und werden von Auelehmen Uberdeckt. In der Umgebung (und teilweise
unter den Schottern) kommen Seiten-/End- und Grundmoranen der Wirm Kaltzeit vor, die von

Sedimenten der Oberen SulRwassermolasse unterlagert werden.
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5.2 Baugrundschichtung
Generell wurde in den Bohrungen folgender Schichtenaufbau (von oben nach unten) erkundet:

- Oberboden

- Aufschiittung
- Auelehm

- Schotter

In nachfolgender Tabelle 1 sind die in den Bohrungen erkundeten Tiefenbereiche der jeweiligen
Schichten numerisch dargestellt. Die Aufschlussbohrungen reichten maximal bis in eine Tiefe von

4.5 m unter die Gelandeoberkante.

Tabelle 1: Tiefenbereiche der erkundeten Bodenschichten (m unter der Gelandeober-
kante)

Kleinrammbohrung Oberboden Aufschiittung Auelehm Schotter

L1 0,00-0,15 0,15-0,80 -- 0,80 - 4,50*

L2 0,00 - 0,15 0,15-0,60 0,60 -1,70 1,70 - 4,50*

L3 0,00- 0,20 0,20 - 0,50 0,50 - 1,60 1,60 - 4,00*

L4 0,00 - 0,20 0,20 - 0,60 -- 0,60 - 4,00*

* erreichte Bohrendtiefe

Die erkundeten Bodenschichten werden nachfolgend naher beschrieben.

Oberboden
Der Schichtenaufbau besteht zunachst aus 0,15 m bis 0,20 m machtigem aufgetragenem
Oberboden bzw. Mulch in Form von dunkelbraunem, erdfeuchtem bis feuchtem, stark humosem,

teils schwach tonigem, Schiuff mit Uberdeckung aus Mulch.

Aufschiittung
Unter dem Oberboden setzt sich die Abfolge bis in Tiefen von 0,80 m in Form von Aufschiittun-
gen aus grauen, erdfeuchten bis feuchten, sandigen, schwach schluffigen bis schluffigen

Kiesen mit Steinen fort, die mitteldicht gelagert sind.
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Auelehm
Unter den Aufschittungen (Verkehrsflachen) kommen in Teilbereichen (ehemalige Rinnen) bis in
Tiefen von 1,70 m Auelehme in Form von grauen, feuchten, weichen bis steifen schluffigen

Tonen und in Form von hellbraunen, feuchten, steifen, feinsandigen, tonigen Schluffen fort.

Schotter

Im Liegenden der Aufschittungen bzw. des Auelehms folgen braungraue bis graubraune, feuch-
te, sandige, schwach schluffige bis schluffige Kiese mit Steinen, die mitteldicht bis dicht
gelagert sind. In den Schottern kommen Sandlinsen/-lagen und deutlich schluffige Lagen vor.
Die NaBsiebungen der Proben L 1 (2,0 m bis 4,0 m u. GOK) und L 2 (2,0 m bis 4,0 m u. GOK)
hat fuir diesen Bereich schwach schluffigen, sandigen Kies (Bodengruppe GU) ergeben, siehe
Anlage 10.

5.3 Grundwasserverhiltnisse und hydrologische Verhaltnisse

Bei den Bohrungen und der Rammsondierung, wurde am 09.10.2019 bis zur Endtiefe der Auf-
schlisse kein Grundwasser festgestellt. Innerhalb der quartaren Schotter lagen die Grundwasser-
stdnde zum Untersuchungszeitpunkt etwas unter den mittleren langjahrig gemessenen Wasser-
standen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand aus Messreihen der umliegenden Grundwassermessstellen
(vor allem Hinrichssegen R 11) wird der mittlere Grundwasserstand am Baugrundstick bei etwa
8,5 m unter der Geldndeoberkante liegen. Der Grundwasserstand im Falle von HHW wird im
Bereich des Grundstiickes um etwa 3,3 m zusatzlich ansteigen und es kann eine maximale
Hohe von 5,2 m u. GOK erreicht werden. Damit ist auch bei einem Anstieg des Grundwasser-
standes im Falle von héchsten Hochwasserstdanden HHW kein Einfluss von Grundwasser auf das
Bauwerk zu erwarten. Das Baugrundstiick befindet sich nicht innerhalb einer festgesetzten Uber-

flutungsflache und wird bei einem 100 jahrigen Hochwasser nicht Gberschwemmt.
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6 Beurteilung des Baugrundes

6.1 Baugrund- und bautechnische Eigenschaften

Die baugrund- und bautechnischen Eigenschaften der erkundeten Bdden sind in nachfolgender
Tabelle 2 zusammengefasst. Sie wurden aus der geotechnischen Ansprache bei der Erkundung
und Analogieschliissen mit vergleichbaren Bodenarten abgeleitet. In Klammern gesetzte Bodenar-
ten kommen nur untergeordnet vor.

Die Benennung und Beschreibung der angetroffenen Bodenarten erfolgte nach den Kriterien der
DIN EN ISO 14688-1:2011-06 (,Benennung und Beschreibung von Boden"), DIN 18 196 (,Boden-
klassifikation fir bautechnische Zwecke") und DIN 18 300 (VOB Teil C, ATV-Erdarbeiten).
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Tabelle 2: Baugrund- und bautechnische Eigenschaften
Bewertungs- Aufschiittung Auelehm Schotter
kriterien

Bodenart nach

Kies, sandig, schluffig,

schluffige Tone

Kies, sandig, schwach

DIN 4022 mit Steinen feinsandiger, toniger schluffig bis schluffig, mit
Schiuff einigen Steinen
mit Sandlinsen und deut-
lich schluffigen Lagen
Feuchte feucht feucht erdfeucht bis feucht
Farbe grau grau braungrau, graubraun
hellbraun
Bodengruppe nach GW /GU ™ GU / GW (SU)
DIN 18 196
TL
Bodenklasse nach 3 4 3
DIN 18 300 (alt)
Konsistenz / Lagerungs-  mitteldicht Weich bis steif mitteldicht
dichte : .
steif dicht

Verdichtungsfahigkeit sehr gut bis gut schlecht bis mittel sehr gut bis gut
nach

DIN 18 196

Frostempfindlichkeits- F1 F3 F1

klasse nach ZTVE-StB 94

Durchlassigkeit n. grof} gering grof}

DIN 18 196

In Klammern gesetzte Bodengruppen (DIN 18196) kommen untergeordnet vor
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6.2 BodenkenngroBen und Rechenwerte

Fir erdstatische Berechnungen kénnen die in der nachfolgenden Tabelle 3 angegebenen Re-
chenwerte angesetzt werden. Diese wurden auf der Grundlage der Bodenansprache nach DIN EN
ISO14688-1, durch Analogieschliisse zwischen den Ergebnissen der DPH und Geotechnischen
Kennwerten sowie unter Bericksichtigung von Erfahrungswerten fur vergleichbare Bodenarten
nach DIN 1055, nach Angaben EAU (Empfehlungen des Arbeitskreises Ufereinfassungen) und
EAB (Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben) festgelegt. Die Werte gelten nur fur die ange-

troffenen Boden und sind nicht auf Erdstoffe anderer Herkunft anzuwenden.

Tabelle 3: Rechenwerte
Schicht / Lagerung/ Wichte Wichte Reibungs- Kohdsion Steifemodul
Material Konsistenz unter Auf-  bungs-
trieb winkel
Y 'k ?'k C'k Es,
kN/m? kN/m? ° kN/m? MN/m?
Auelehm
schluffige Tone weich bis steif 18,5 9 225-25  5-10 3
feinsandiger, toniger steif 19 10,5 27,5 5-10 3-5
Schluff
Schotter
Kies, sandig, schwach mitteldicht 20 10,5 32,5-35 0-2¢ 80 - 100
schluffig bis schiuffig,  gjcht 21 12 35-375  0-2* 100 - 150

mit einigen Steinen
*Cqx Kapillarkohasion (nicht anzusetzen bei Austrocknung oder im Grund-/Sickerwasser)

Der angegebene Steifemodul ist ein Bodenkennwert, der abhangig ist von der GréRRe der aufge-
brachten Belastung. Die aufgeflhrten Werte stellen RechengréRen fir den zu erwartenden Ge-

brauchslastbereich dar.
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7 Bewertung der Untersuchungsergebnisse

7.1 Grundungstechnische Bewertung

Das Gelande am Baugrundstiick ist flach und fallt insgesamt schwach nach Sitdosten ab. Die
Grindungssohle des nicht unterkellerten Ladens befindet sich vermutlich innerhalb der Aufschiit-
tungen und Uber teilweise vorhandenen Auelehmen bzw. innerhalb der Schotter. Das Parkhaus
wird zu Teil (ein Halbgeschoss) innerhalb mitteldicht bis dicht gelagerter Schotter.

Die Auelehme stellen fiir das Bauvorhaben einen nicht ausreichend tragfahigen und zur
Grindung schlecht geeigneten Baugrund dar. Die sandigen, schluffigen Kiese (Schotter) sind
sehr gut tragfahig und zur Griindung der Gebaude geeignet. Verkehrsflachen, Parkhaus und

Laden/Markt mussen frostfrei innerhalb der Schotter erstellt / gegriindet werden.

7.2 Griindung der Gebaude - Bemessungsgrofen

Der Laden und das Parkhaus werden mdéglicherweise Uber Einzel- und Streifenfundamente, sowie
in Abschnitten Uber Bodenplatten geriindet. Das Griindungsniveau (UK Fundamente / Boden-
platten) des Parkhauses wird voraussichtlich ein halbes Geschol3, etwa 1,7 m tief unter die Ge-
landeoberkante reichen, der Lidl wird nicht unterkellert und frostfrei bei etwa 1,2 m u. GOK bzw.
auf frostunempfindlichem Schotter und teilweise in weichen bis steifen Auelehmen gegriindet wer-
den. Zum Abtrag der Lasten aus Partio Hausern liber den Parkdecks und dem Laden missen
die erkundeten Auelehme bis etwa 1,8 m u. GOK durchgriindet werden. Einzel-/und Strei-
fenfundamente missen bis in die Schotter reichen, unter Platten kann je nach Lasten ein teilweiser
bzw. ein vollstdndiger Austausch der Lehmlagen erfolgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand er-
scheint eine Griindung uber Einzel-/Streifenfundamente mit einem Lastabtrag in die Schotter
zielfiihrend.

Zutreffende Festlegungen missen im Zuge der weiteren Planung erfolgen.

Orientierend kann zur Bemessung von Bodenplatte(n) flir die erkundeten Boden (z. B. auf voll-
stindigem Austausch bis zum Schotter) ein Bettungsmodul ks = 35 MN/m® angesetzt werden.
Fir Bodenplatten auf einer Tragschicht (z. B. 1,0 m) iGiber Auelehm kann orientierend (ohne

Kenntnis von Plattengréfen und Lasten) ein Bettungsmodul ks = 6,5 MN/m® angesetzt wer-
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den. Die rechnerischen mittleren Setzungen im kennzeichnenden Punkt kénnen dann 0,5 cm bis

2,5 cm betragen.

Der Bettungsmodul ist keine Konstante und kein Bodenkennwert. Er ist abhdngig von der Geometrie des Griin-
dungskorpers, der aufgebrachten Last und den Setzungen der belasteten Bodenhorizonte (abhangig von den Bau-
grundeigenschaften). Daher ergeben sich fir andere Lasten, Geometrien und Setzungen abweichende Bettungsmodule

bzw. Bettungsmodulverteilungen innerhalb von Griindungskorpern.

In mindestens mitteldichten Béden (GW / GU; Schotter), kann der Nachweis fiir Streifenfun-
damente vereinfacht nach DIN 1054:2010-12, Tabelle A 6.2 erfolgen.

Fir die Bemessung von Streifenfundamenten mit einer Breite von b/b‘ = 0,5 m bzw. 1,0 m bei
einer Einbindetiefe d = 1,0 m betrdgt der Bemessungswert des Sohlwiderstandes
ora= 380 kN/m? bzw. og 4= 520 kN/m?.

In den dicht gelagerten Schottern darf der Bemessungswert des Sohlwiderstandes ogy um bis
zu 50 % erhoht werden. Fir diesen Fall muss die Bedingung mit statischen Plattendruckversu-
chen nachgewiesen werden (dichte Lagerung DIN PDV 18134: D, 100%, E,, 2 120 MN/m?,
E\./E\ < 2,3).

Fir Einzel-/Rechteckfundamente mit einem Seitenverhaltnis < 2 dirfen die Werte um 20 %
erhoht werden.

Bei voller Ausschdpfung des Sohlwiderstandes kann es bei mittig belasteten Fundamenten zu

Setzungen von 1 cm kommen.

Die Werte gelten nicht bei Gberwiegend oder regelmafRigen dynamischen Einwirkungen, bei klaf-
fender Fuge und wenn bei einer Neigung der resultierenden Charakteristischen Beanspruchung
tan & = H,/ V> 0,2 ist.

Fir die erforderliche Einbindetiefe und Geometrie von Einzelfundamenten ist eine Bemessung
Uber Grundbruchwiderstand und mittels Setzungsberechnung im Zuge der weiteren Planung sinn-
voll (ergibt wirtschaftlichere Lésungen als die Bemessung mit Tabellenwerten).

Allgemein muss auf die Griindung von Bauteilen in frostfreier Tiefe von > 1,2 m u. GOK bzw.
innerhalb der Schotter (0,8 m u. GOK) geachtet werden. Setzungen des Baugrundes kdénnen
zusatzlich durch Auflockerungen der Grindungssohle im Zuge der Aushubarbeiten verursacht

werden.
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8 Hinweise zur Bauausfiihrung

8.1 Erstellen der Baugrube / Anforderung an die Griindungssohle

Der Laden und das Parkhaus werden méglicherweise Uber Einzel- und Streifenfundamente, sowie
in Abschnitten Gber Bodenplatten geriindet. Das Griindungsniveau (UK Fundamente / Boden-
platten) des Parkhauses wird voraussichtlich ein halbes Geschol3, etwa 1,7 m tief unter die Ge-
landeoberkante reichen, der Lidl wird nicht unterkellert und frostfrei bei etwa 1,2 m u. GOK bzw.
auf frostunempfindlichem Schotter und teilweise in weichen bis steifen Auelehmen gegriindet wer-
den. Zum Abtrag der Lasten aus Partio Hausern liber den Parkdecks und dem Laden miis-
sen die erkundeten Auelehme bis etwa 1,8 m u. GOK durchgriindet werden. Es werden also

Baugruben/Graben mit Tiefen von etwa 2,0 m angelegt werden.

Nach DIN 4124 darf in den nichtbindigen Kiessanden (ohne Einfluss durch Grund-
/Sickerwasser) mit 45° frei geboscht werden. In Abschnitten mit steifem Auelehm kann bis zu
60° steil gebdscht werden. Fundamentgraben bis 1,25 m Tiefe kdnnen senkrecht gebdscht wer-
den, bis 1,75 m tiefe Graben missen zunachst mit 45 ° und kobnnen von 0,5 m bis 1,75 m senk-
recht erstellt werden. Dabei missen die Mindestabstande fur Bauverkehr, Materiallager, Kran
eingehalten werden (>1 m bei Maschinen bis max. 12 to bzw. > 2 m bei 12 - 40 to) und die Ein-
wirkung von starken Erschiitterungen auf die Béschung muss ausgeschlossen sein.

Unter Einrechnung eines 0,5 m breiten Arbeitsraumes und der Baugrubentiefe von 2,0 m ist zum
Boschen ein seitlicher Platzbedarf von 2,5 m erforderlich. Die Baugruben sollten nach derzeiti-
gem Kenntnisstand frei gebodscht ausfiihrbar sein.

Im Fall, dass die frei gebéschte Baugrube bis an die bestehende StraBe, an die benachbarte
Bebauung bzw. bis an die Grundstiicksgrenzen heranreicht ist in Teilbereichen eine Siche-
rung der Béschung / des BoschungsfuBes erforderlich. In Abhangigkeit von der hinnehmbaren
Verformung sind fir die Sicherung der Baugrube in Teilabschnitten zum Beispiel eine Tra-
gerbohlwand (nachgiebiger Verbau) ausreichend. Missen benachbarte Bauwerke und Ver-
sorgungsleitungen / StraBen geschiitzt werden und die Verformungen moglichst klein gehal-

ten werden, ist ein verformungsarmer Verbau nétig.
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Allgemein muss auch bei einem verformungsarmen Verbau bei einer Wandh6éhe von etwa 3 m
mit horizontalen Verformungen von 0,3 cm bis 0,8 cm am Kopf gerechnet werden.

Das Einbringen von Tragern wird, wie durch die Rammsondierung und die Bohrungen erkundet
wurde, in den mitteldichten bis dichten Schottern mit Problemen verbunden sein. Es muss
davon ausgegangen werden, dass vorgebohrt werden muss.

Allgemein mussen die Baugrubenbdschungen vor wetterbedingten Einwirkungen (Erosion, Aus-

trocknung) geschutzt werden.

Auflockerungen durch den Bodenaushub im Bereich der Griindungssohle missen vor Beginn der
Grindungsarbeiten durch Nachverdichten der Kiese ausgeglichen werden. Unter Platten / Funda-
menten ist die Verdichtung des Planums auf 100% der Proctordichte D, erforderlich (dichte Lage-
rung DIN PDV 18134: D,,, 100%, E,, = 120 MN/m?, E,,/E 1< 2,3).

8.2 Wasserhaltung

Das Grundwasser wird bei einer z. B. 2,0 m tiefen Baugrube nicht angeschnitten werden (siehe
auch Kapitel 5.3), Niederschlagswasser kann in den stark durchlassigen bis lagig durchlassigen
Kiesen (K abgeschitzt = 2x10™* bis 2x10'3, lagig 5x10'5) versickern. Die Kornverteilungskurven der
Schotter haben nach Seiler eine Durchléssigkeit k; von 8,1 x 10° bis 9,3 x 10° (Bemessungs k;
nach DWA-A 138 = 1,6 x 107 bis 1,8 x 1073 dazu werden die aus den Einzelversuchen ermittelten
ki Werte mit Korrekturfaktoren multipliziert. Der Korrekturfaktor fir Ergebnisse aus Kornverteilun-
gen betragt f = 0,2) ergeben.

Eine Wasserhaltung ist daher nicht erforderlich. Im Fall von abgeschlossenen Graben/Gruben in

Auelehmen kann sich dort Niederschlagswasser aufstauen.

8.3 Schutz der Bauwerke gegen Grund-/Sickerwasser

Der Bemessungsgrundwasserspiegel (HGW) befindet sich unterhalb der Griindungssohle
und die anstehenden Schotter weisen im Schnitt eine Durchlissigkeit k; 2 1x10* auf. Das
Baugrundstiick befindet sich nicht innerhalb einer festgesetzten Uberflutungsflache und wird bei
einem 100 jahrigen Hochwasser nicht Gberschwemmt.

Demnach ist eine Abdichtung der erdberiihrten Bauteile gegen Bodenfeuchte bzw. nicht
stauendes Sickerwasser fiir die Einwirkungsklasse W 1.1-E nach DIN 18533-1 erforderlich. In

Bereichen mit Auelehm wird je nach Bauausfuhrung teilweise eine Abdichtung fur Einwirkungs-
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klasse W 1.2-E nach DIN 18533-1 (gegen Bodenfeuchte bzw. nicht driickendes Sickerwasser

mit Dranung) erforderlich werden.

8.4 Bewertung der Versickerungsfahigkeit

Der Durchlassigkeitsbeiwert k; des Untergrundes, welcher fiir die Bemessung von Sickeranlagen
bendtigt wird, wurde flr die erbohrten sandigen, schluffigen Schotter an Hand der Bodenbe-
schreibung, unter Bericksichtigung der Kornverteilungen (Anlage 10) und unter Beriicksichti-
gung von Erfahrungswerten in vergleichbaren Béden mit ki = 2 x10™ bis 1,8 x10° abge-
schatzt. Die Kiessande entsprechen demnach dem Durchlassigkeitsbereich stark durchldssig
(nach DIN 18130 - 1), schluffige Schotterlagen kénnen auch durchldssig sein.

Auf Grund der wechselnden Anteile an Schluff sollte fir die Planung der Versickerung ein Wert von

ki = 2x10™ verwendet werden.

8.5 Homogenbereiche DIN 18300:2015-08, Wiederverwendung der Aushubmassen

Fir die Erdarbeiten z.B. im Zuge der Erstellung der Baugruben sind drei Homogenbereiche zu-
treffend.

Der erste Homogenbereich umfasst Aufschiittungen aus grauen, feuchtem, mitteldichten
sandigen, schluffigen bis schwach schluffigen Kiesen der Bodengruppen GU / GW mit ei-
nem Steinanteil von héchstwahrscheinlich < 10%.

Der zweite Homogenbereich besteht aus weichen bis steifen und steifen, feuchten, schluffi-
gen Tonen und tonigen, sandigen Schluffen (Auelehm) der Bodengruppen TM / TL, mit einem
Steinanteil von < 10% (ohne Steine).

Der beim Aushub anfallende Auelehm ist zur Verwendung fiir bautechnische Zwecke nur
schlecht geeignet (zur Gelandemodellierung, bei geeigneter Lagerung).

Der dritte Homogenbereich umfasst feuchte, mitteldicht bis dicht gelagerte schwach schliuf-
fige bis schluffige, sandige Kiese (Schotter) der Bodengruppen GU / GW / (GE/SU), mit einem
Steinanteil von hochstwahrscheinlich < 10%.

Die beim Aushub anfallenden Schotter kdnnen fir die Bauwerkshinterfiillung und zur Gelandemo-
dellierung wieder verwendet werden. Eventuell vorhandene, starker schluffige Lagen kénnen
nicht zur Hinterfullung verwendet werden, um Sickerwasseraufstau zu vermeiden.

Fir den Aushub und die weitere Verwendung bzw. die Entsorgung von Aushub wurden zusétzlich

Bodenproben entnommen und einer orientierenden Analytik auf Altlasten zugefiihrt. Die Er-
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e | Geotechnik

gebnisse und die sich daraus ergebenden MaBnahmen werden in einem eigenen Gutachten

bearbeitet / erortert.

9 Schlussbemerkungen

Das vorliegende Baugrundgutachten beschreibt die durch die Bodenaufschlisse und Felduntersu-
chungen festgestellten Baugrundverhaltnisse in geologischer, bodenmechanischer und hydrologi-
scher Hinsicht. Die bautechnischen Aussagen beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung
des Gutachtens bekannten Planungs- und den sich durch die Aufschliisse ergebenden Kenntnis-
stand.

Bei Fortschreibung und insbesondere Anderung der Planung sowie bei neuen Erkenntnissen
zum beurteilten Themenkomplex muss der Gutachter zur weiteren Beratung hinzugezogen wer-
den. Dies gilt insbesondere, wenn Abweichungen gegeniiber den erwdahnten Annahmen bzw.
der Baugrundbeschreibung vorliegen.

Die Griindungssohlen mussen vom Baugrundgutachter abgenommen werden und auf das Zutref-

fen der vorausgesetzten Eigenschaften Uberprift werden.
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Geologe Mag. Bernhard Frauscher
Beratender Ingenieur

Verteiler

Herr Florian Eisner, Werndl & Partner GmbH, vorab per Email
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Anlage 1

Lageplan mit Aufschlissen
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Boden- und Felsarten

Mutterboden, Mu

- Sand, S, sandig, s
- Ton, T, tonig, t

KorngréRenbereich

Rammdiagramm

439,82 m . NN
0 10 20

f -fein

m - mittel

g -grob
30 40

=S

po

Legende

Nebenanteile

Anlage 2

Kies, G, kiesig, g

- Schluff, U, schiuffig, u

- schwach (<15%)
- stark (30-40%)
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Anlage 3
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Anlage 4
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L1

m u. GOK bzw. 100,18 m Bezugshoéhe

L11 [ o020 080

Mulch, Humus, schluffig,
feucht, leicht zu bohren, schwarz

Aufschittung: Kies, sandig, schluffig, mit
wenigen Steinen,
feucht, mitteldicht, schwer zu bohren, grau, [GW

0,80

L1/2 0,80
1,50

/GU]

Kies, schluffig, sandig, mit Steinen,
feucht, mitteldicht bis dicht, schwer zu bohren,
braungrau, GU

450m

Anlage 5
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Anlage 6
L2
100,50
m u. GOK bzw. 100,01 m Bezugshéhe
100,00 M Mulch, Humus, schluffig,
feucht, leicht zu bohren, schwarz
Aufschittung: Kies, sandig, schluffig, mit
99,50 L21[]0o20 060 frverbueyr). ey
L2 [ 2. . feucht, mitteldicht, schwer zu bohren, grau, [GW
99,00 0,90 ' LSU]
' ’ Ton, schluffig,
feucht, weich bis steif, mittel zu bohren, grau, TM
98 50 Schiuff, feinsandig, tonig,
d L2/3 |:| 1,00 1,70 feucht, steif, mittel zu bohren, hellbraun, TL
170 Kies, schluffig, schwach sandig, schwach tonig,
98,00 feucht, mitteldicht, mittel zu bohren, graubraun,
2,30 GU
97,50
97,00
Kies, schluffig, sandig, mit Steinen,
feucht, mitteldicht bis dicht, schwer zu bohren,
96,50 braungrau, GU/GW
96,00
i 450m
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Anlage 7
L3
100,00
m u. GOK bzw. 99,69 m Bezugshéhe
| Schluff, humos, schwach tonig,
99,50 feucht, leicht zu bohren, schwarz, [OU]
L 31 |:| 0,20 0,50 Aufschattung: Kies, sandig, schluffig, mit
0,50 wenigen Steinen,
99,00 L3/2 D 0,50 0,80 feucht, mitteldicht, schwer zu bohren, grau, [GW
0,80 / GU]
Ton, schluffig,
98,50 feucht, weich bis steif, mittel zu bohren, grau, TM
|—| Schiuff, feinsandig, tonig,
L3/3 1,00 feucht, steif, mittel zu bohren, hellbraun, TL
98,00 1,60 Fein- und Mittelsand, schiuffig,
feucht, mitteldicht, mittel zu bohren, graubraun,
suU
97,50]
97,00
Kies, schluffig, sandig, mit Steinen,
feucht, mitteldicht bis dicht, schwer zu bohren,
96,50] braungrau, GU/GW
96,00
95,501 4,00 m
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100,00

L4

m u. GOK bzw. 99,94 m Bezugshdhe

Anlage 8

°9.50q L4 [] o020

Humus, Mulch, schluffig,
feucht, leicht zu bohren, schwarz

0,60
99,00

98,50]
98,00

97,50

L4/2 0,60

1,50

97,00

96,50

96,00

wenigen Steinen,

/GU]

Aufschittung: Kies, sandig, schluffig, mit

feucht, mitteldicht, schwer zu bohren, grau, [GW

Kies, schluffig, sandig, mit Steinen,

braungrau, GU/GW

feucht, mitteldicht bis dicht, schwer zu bohren,

4,00m

95,50
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Anlage 9
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Anlage 10

BAUSTOFFPRUFSTELLE ROSENHEIM K AG [ Geologe Mag. Frauscher, St. Wolfgan:
Kornverteilung oo e e
Rotterstetten 3  D-83134 Prutting DIN EN ISO 17892-4 PROJEKT | Bruckmahl, LIDL
T 08036-9080080 0171-4287876 i DATEIVOM | 15.10.2019
Feinstes Schiuff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- G_rcb-
100
7
/4
90 / 7
80 L
70 /
I’
£ 60 -
3
8
£ A
£ 50 7
@
- V]
= 40
/n/ d
A
a
30 ~
~
-
2 | i
| a—TT | L
10 Lt _ LT
1%
0
0.002 0.006 0.02 0.06 02 086 2 6 20 60
Komdurchmesser in mm
PROBE NR —e—313 ——a—314
Entnahmestelle L1 L2
Entnahmetiefe [m] 2,040 2,040
Entnahmedatum 09.10.19 09.10.19
Ungleichform. Cu 642 289
Krommungszahl Cc 55 39
Bodenart Gsu Gs'u
Bodengruppe GU GU
Anteil < 0.063 mm 82% 65%
f nach Hazen -(Cu>5) -(Cu>5)
kf nach Beyer -{Cu=>30) 8.2E-04 mis
K nach Kaubisch - (0.063 <= 10%) - (0.063 <= 10%)
kf nach Seiler 8.1E-03m/s 91E-03 m/s I@
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